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ภาคผนวก ก. 
ตารางบันทึกการออกแบบตัวอย่างในการทดสอบก าลังรับแรงอัดของ

คอนกรีต  



 
 

ตารางที่ ก.1  แสดงตัวอย่างตารางบันทึกค่าการออกแบบตัวอย่างในการทดสอบก าลังรับแรงอัดและ
ก าลังรับแรงดัดของคอนกรีต 
 

รายการ Control R-0.5 R-1.0 R-1.5 R-2.0 
วันที่เทคอนกรีต      

Slump      
ขนาดกว้างxสูง cm      

สัญลักษณ์      
วันที่บ่มชื้น 7 วัน      

วันที่ทดสอบ      
น้ าหนักเฉลี่ย (Kg)      

ก าลังดัดเฉลี่ย (MPa)      
      

สัญลักษณ์      
วันที่บ่มชื้น 14 วัน      

วันที่ทดสอบ      
น้ าหนักเฉลี่ย (Kg)      

ก าลังดัดเฉลี่ย (MPa)      
      

สัญลักษณ์      
วันที่บ่มชื้น 28 วัน      

วันที่ทดสอบ      
น้ าหนักเฉลี่ย (Kg)      

ก าลังดัดเฉลี่ย (MPa)      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ก.2  แสดงตัวอย่างการบันทึกค่าการออกแบบตัวอย่างในการทดสอบก าลังรับแรงอัดของ
คอนกรีต 
 

รายการ Control R-0.5 R-1.0 R-1.5 R-2.0 
วันที่เทคอนกรีต 07/02/62 21/04/62 01/05/62 24/05/62 10/06/62 

Slump 9 cm 10 cm 10 cm 9.5 cm 12 cm 
ขนาดกว้างxสูง cm 20x10 20x10 20x10 20x10 20x10 

สัญลักษณ์ C-1 CA-1 CB-1 CC-1 CD-1 
วันที่บ่มชื้น 7 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 

วันที่ทดสอบ 16/02/62 01/05/62 12/05/62 02/06/62 19/06/62 
น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 3.825 3.833 3.844 3.651 3.344 

ก าลังดัดเฉลี่ย 
(MPa) 

26.6 29.5 30.9 19.8 11.4 

      
สัญลักษณ์ C-2 CA-2 CB-2 CC-2 CD-2 

วันที่บ่มชื้น 14 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 
วันที่ทดสอบ 23/02/62 08/05/62 19/05/62 09/06/62 26/06/62 

น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 3.822 3.817 3.847 3.610 3.380 
ก าลังดัดเฉลี่ย 

(MPa) 
30.7 29.9 32.3 20.5 13.0 

      
สัญลักษณ์ C-3 CA-3 CB-3 CC-3 CD-3 

วันที่บ่มชื้น 28 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 
วันที่ทดสอบ 09/03/62 22/05/62 02/06/62 23/06/62 05/07/62 

น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 3.871 3.869 3.845 3.646 3.381 
ก าลังดัดเฉลี่ย 

(MPa) 
29.6 31.1 32.0 20.9 13.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ ก.3  แสดงตัวอย่างการบันทึกค่าการออกแบบตัวอย่างในการทดสอบก าลังรับแรงดัดของ
คอนกรีต 
 

รายการ Control R-0.5 R-1.0 R-1.5 R-2.0 
วันที่เทคอนกรีต 07/02/62 21/04/62 01/05/62 24/05/62 10/06/62 

Slump 9 cm 9.5 cm 10 cm 10.5 cm 12 cm 
ขนาดกว้างxยาวx

สูง cm 
6x13x250 6x13x250 6x13x250 6x13x250 6x13x250 

สัญลักษณ์ B-1 BA-1 BB-1 BC-1 BD-1 
วันที่บ่มชื้น 7 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 

วันที่ทดสอบ 16/02/62 30/04/62 12/05/62 04/06/62 20/06/62 
น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 16.413 14.889 14.805 14.555 13.396 

ก าลังดัดเฉลี่ย 
(MPa) 

3.03 3.06 3.10 3.13 2.48 

      
สัญลักษณ์ B-3 BA-3 BB-3 BC-3 BD-3 

วันที่บ่มชื้น 14 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 
วันที่ทดสอบ 23/02/62 06/05/62 20/05/62 15/06/62 30/06/62 

น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 16.413 14.889 14.805 14.555 13.396 
ก าลังดัดเฉลี่ย 

(MPa) 
3.18 3.58 3.62 3.58 2.66 

      
สัญลักษณ์ B-3 BA-3 BB-3 BC-3 BD-3 

วันที่บ่มชื้น 28 วัน 08/02/62 22/04/62 03/05/62 26/05/62 12/06/62 
วันที่ทดสอบ 09/03/62 20/05/62 01/06/62 22/06/62 07/07/62 

น้ าหนักเฉลี่ย (Kg) 16.413 14.889 14.805 14.555 13.396 
ก าลังดัดเฉลี่ย 

(MPa) 
3.85 4.03 4.03 3.74 2.86 

 
 


