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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
  คณะผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนาเส้นใยกาบหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอเพื่อสร้าง

ทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภค  โดยคณะผู้วิจัยได้ทดลองน าองค์ความรู้ในการแปรรูปเส้นใยพืชและ
การขึ้นรูปส่ิงทอ  มาพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมเส้นใยจากกาบหมากท่ีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมากและกลุ่มผู้ประกอบการเคหะส่ิงทอท่ีมีจ านวนมากในประเทศไทย  เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตในจังหวัดจันทบุรี  
 

5.1 สรุปผล  
 การพัฒนาเส้นใยกาบหมากให้เป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่ม
ผู้บริโภค  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 5.1.1 จากการศึกษาคุณสมบัติของเส้นใยจากกาบหมาก ขั้นตอนการผลิตเส้นใยธรรมชาติ 
และขั้นตอนการผลิตส่ิงทอจากเส้นใยธรรมชาติโดยวิธีหัตถกรรม พบว่า  
 เส้นใยท่ีนุ่มท่ีสุดและเหนียวท่ีสุดคือเส้นใยท่ีได้จากการแช่หมักน้ าโคลนจากนากกในจังหวัด
จันทบุรีเป็นเวลา 15 วัน โดยเส้นใยท่ีแช่จะเปียกหรือแห้งก็ได้ และเส้นใยส่วนท่ีเหมาะจะน ามาทอคือ 
เส้นใยในส่วนเส้นก้านใบหรือใยหยาบเนื่องจากมีผิวสัมผัสของเส้นใยท่ีละเอียดนุ่ม เส้นใยมีความ
แข็งแรงมีความเหนียวและนุ่มเพิ่มขึ้นจากเส้นใยท่ีไม่ได้แช่น้ าดินโคลนจากนากก แต่ว่ายังมีความเปราะ
อยู่และสางให้เป็นระเบียบง่ายแต่มีการพันกันบ้างเล็กน้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าน้ าดินโคลนจากนากกมี
ผลท าให้ผิวสัมผัสของเส้นใยมีความอ่อนนุ่มขึ้น และท าให้เส้นใยมีความเหนียวมากขึ้น กล่าวคือเมื่อยิ่ง
แช่ในระยะเวลาท่ีนานมากขึ้นเส้นใยจะมีความนุ่มและเหนียวเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีแช่ท้ิงไว้ 

ในด้านของด้านการพัฒนาเส้นใย พบว่า เส้นใย มีความกรอบ เปราะ  หักง่าย  ท าให้ล าบากท่ี
จะน าไปทอท่ีละเส้น  ดังนั้นในการสอดเพื่อทอในแต่ละครั้ง  จึงควรใช้คราวละหลายเส้นแทน ผิวของ
เส้นใยมีสีขาวและมีความด้านย้อมติดสีได้ง่าย เมื่อน าไปทอเป็นผืน  ผิวของช้ินงานจึงมีลักษณะด้าน 
ควรมีการน าเส้นใยไปทดสอบคุณสมบัติเพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นส่ิงทอ เช่น การ
ทดสอบความเหนียว  ความทนทานต่อแรงดึง  การดูดซึมของเหลวและความสามารถในการติดสี  เป็น
ต้น 

ในด้านการพัฒนาเป็นส่ิงทอส่ิงทอ พบว่า ในการออกแบบลวดลายควรมีลักษณะการสอดเส้น
ครั้งละหลายๆ เส้น  เนื่องจากเส้นใยมีความเปราะและหักง่าย ลวดลายท่ีน ามาใช้ควรประยุกต์และ
พัฒนาจากลายเก่าๆ ท่ีมีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ท่ีสามารถใช้ได้
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ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย  เช่น  ลายแดง-ด า ลายตาสอง  ลายตาสาม  ลายหมากรุก  หรือลายสมัย
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี เป็นต้น 

 หากจะท าการพัฒนาลวดลายสร้างสรรค์  ควรเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของคนยุค
ใหม่  เช่น  ลายกราฟิต้ี   ลายแฟช่ันท่ีเน้นสีสันฉูดฉาด  หรือลายการ์ตูนแนวน่ารัก   เป็นต้น อาจใช้
วิธีการน าวัสดุอื่น ๆ มาทอร่วมกัน  เช่น  เส้นกก  เส้นปอ หรือ เส้นใยสังเคราะห์  อื่น ๆ  เพื่อเป็นการ
ลดต้นทุนการผลิตและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ควรเน้นความสวยงามและความละเอียดปราณีตจาก
ฝีมือในการทอ  เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ช้ินงาน 

5.1.2 จากการศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการผลิตและการใช้งานเคหะส่ิงทจากการพัฒนาต้นแบบ
เคหะส่ิงทอจากเส้นใยกาบหมากโดยวิธีทางหัตถกรรม พบว่า 

ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองการด ารงชีวิตประจ าวันท่ัวไป  
เช่น  เครื่องเรือนในห้องนั่งเล่น  ห้องรับแขก  ห้องนอนหรือห้องครัว   หรือเป็นเครื่องใช้สอยประเภท
ตกแต่งบ้าน  เช่น  โคมไฟ  ม่านหรือของตกแต่งบ้าน  เป็นต้น   

 ควรเน้นการออกแบบท่ีสามารถปรับแต่งรูปแบบหรือปรับลักษณะการจัดวางให้แตกต่างได้
หลากหลายรูปแบบ  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถออกแบบจัดวางได้เองโดยอาจพัฒนาเป็นอุปกรณ์ตกแต่ง
ผนังบ้าน ท่ีมีรูปแบบและขนาดเท่ากัน  แต่มีลวดลายแตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้สามารถขยาย
ตลาดได้กว้างขึ้น 

หากเป็นงานเครื่องเรือน  ควรเป็นเครื่องเรือนท่ีสามารถแสดงลักษณะลวดลายพื้นผิวของส่ิง
ทอได้อย่างชัดเจน ไม่ควรเป็นส่ิงท่ีสัมผัสกับร่างกายของมนุษย์  เนื่องจากผิวสัมผัสของส่ิงทอจะระคาย
เคืองต่อผิวหนังได้ 
 5.1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเคหะส่ิงทอเส้นใยกาบหมาก และ  ศึกษาความพึงพอใจต้องการ
ของผู้ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับเคหะส่ิงทอ พบว่า  
 จากการออกแบบและผลิตต้นแบบ ผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง ด้าน
รูปแบบและการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการวิเคราะห์จากการต้ังสมมุติฐานการทดสอบโดยให้
คะแนนความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยต้ังคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ท่ี 3.50 คะแนนผลการประเมิน จาก
รายการดังต่อไปนี้ ความสวยงามของรูปแบบ 4.02 และ เปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันแล้วให้
ความรู้สึกว่าควรมีราคาสูง 4.04  ซึ่งอยู่ในค่าระดับท่ีมากท่ีสุด และค่าเฉล่ีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ท่ี 
3.92 ซึ่งหมายความว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอ
ต้นแบบจริงและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการมอบต้นแบบท่ีผลิตจริง ให้กลุ่มแม่บ้านทอเส่ือ 
ต าบลเสม็ดงาม 
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5.2 อภิปราย 
สรุปข้อค้นพบ ผู้วิจัยพบว่า ในด้านการพัฒนาเป็นส่ิงทอส่ิงทอควรประยุกต์และพัฒนาจาก

ลายเก่าๆ ท่ีมีความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น โดยเฉพาะลายจากสมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี ซึ่งจะท าให้เกิดจุดเด่นท่ีแตกต่างจากการทอท่ีอื่นๆ ในการผลิตควรเน้นความ
สวยงามและความละเอียดปราณีตจากฝีมือในการทอ  เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่
ช้ินงาน ซึ่งการออกแบบลายทอสอดคล้องไปถึงงานพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านรูปแบบและการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการวิเคราะห์จาก
การต้ังสมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนนความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยต้ังคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ท่ี 
3.50 คะแนนผลการประเมิน จากรายการดังต่อไปนี้  ความสวยงามของรูปแบบ 4.02 และ 
เปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันแล้วให้ความรู้สึกว่าควรมีราคาสูง 4.04  ซึ่งอยู่ในค่าระดับท่ีมาก
ท่ีสุด และค่าเฉล่ีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ท่ี 3.92 ซึ่งหมายความว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ  

สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยท่ีก าหนดไว้ คือ สมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนน
ความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยต้ังคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการออกแบบ
ท่ีกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักแนวคิด 
การพัฒนาเส้นใยของต้นจากเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของจรรยาวรรณ จรรยาธรรมและ
ประทับใจ สิกขา (2555: บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ของต้นจากและศึกษาทดลอง
พัฒนากระบวนการผลิตงานหัตถกรรมจากเส้นใยจากเพื่อใช้แนวทางในการพัฒนาผลิตภั ณฑ์
หัตถกรรม ซึ่งจะสามารถใช้จุดเด่นของเส้นใน ของการทอ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้
เด่นชัดและมีแนวทางท่ีชัดเจนในอนาคต ผู้วิจัยคาดว่าได้องค์ความรู้ในการผลิตเคหะส่ิงทอและ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบหมากในครั้งนี้ จะสามารถให้ผู้ประกอบและผู้สนใจน าไปศึกษาและต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์เคหะส่ิงทอในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย  
 5.3.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปขายได้จริง และจ าเป็นต้องพัฒนาต่อใน
ด้านของรูปแบบท่ีหลายหลายและผลิตง่ายยิ่งขึ้น  
 5.3.2 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งต้องมีการวางแผนด้านการขนส่ง ,การผลิตท่ี
สะดวกต่อการถอดประกอบและการค านวณต้นทุนให้ละเอียดต่อไป 
 5.3.3 เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความต้องการออกแบบฉีกแนวการ
ออกแบบจากแนวเดิม รูปแบบเก่า ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถท าเองได้จ าเป็นต้องใช้นักออกแบบหรือ
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นักศึกษาช่วยการออกแบบต้องค านึงถึงการผลิตจริงและต้องออกแบบให้ง่ายชาวบ้านผลิต วัสดุใหม่ๆ
เข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์  
 5.3.4 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ปัญหาในด้านการผลิต การท่ีมีแบบผลิตท่ีเป็นมาตรฐานหรือการออกแบบท่ีใส่
เทคโนโลยีมากเกินไป ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถอ่านแบบได้และท าความเข้าใจได้ ต้องอาศัยการอธิบาย 
หรือจ าเป็นต้องจ้างร้านภายนอกท่ีช านาญงานผลิตให้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น ซึ่งปัญหานี้ 
สามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบและการเขียนแบบท่ีง่ายต่อการผลิตแบบชาวบ้าน โดยอธิบายเป็น
รูปภาพ ชาวบ้านจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก  
 2) การส่ือสารท่ีสุภาพและการนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นกุญแจส าคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อชาวบ้าน ท าให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือในขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัยจะได้รับข้อมูลท่ีลึก 
และสภาพปัญหาท่ีแท้จริง ตลอดจนเกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่นระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้าน  
 3) ในอนาคตหากมีการวิจัยต่อเนื่อง จะท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


