
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่องนวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเสื่อกกด้วยเทคโนโลยีเครื่องตัด
เลเซอร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนงานวิจัย ดังนี้ 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์การทดลองตัดเสื่อกกด้วยเครื่องตัดเลเซอร์เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเคร่ืองประดับ 

จากการทดลองตัดเสื่อกกด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ (CO2 Laser)  
โดยทดลองตัดเสื่อกก 4 ประเภท ได้แก่ เสื่อกกที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว เสื่อกกเคลือบยูวีเรซิ่น เสื่อกก
เคลือบกาวลาเท็กซ์ เสื่อกกเคลือบกาวร้อน โดยทาสารเคลือบบริเวณด้านหลังของพ้ืนผิวเสื่อเพียงด้าน
เดียว ใช้เสื่อขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 14.5x29 เซนติเมตร ท าการทดลองตัดเสื่อกกซึ่งมีรูปร่าง ได้แก่ 
รูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์ รูปร่างจากธรรมชาติ รูปร่างเรขาคณิต โดยทดลองตัดชิ้นงานใน
ทิศทางขนานกับแนวเส้นยืนของเสื่อ ซึ่งชิ้นงานมีขนาดกว้างxยาว เท่ากับ 3x3 เซนติเมตร ท าการ
ทดลองซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง  ซึ่งแบ่งผลการวิเคราะห์การทดลอง ได้แก่ ความคงรูปของรูปร่างหลังการตัด 
สภาพการยึดเกาะของเส้นกก และความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบตัดเสื่อกกที่ไม่ผ่านการเคลือบโดยใช้เทคนิคเลเซอร์คัต 
 
รูปร่างต้นแบบ ผลจากการทดสอบด้วยวิธีเลเซอร์คัต การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง

กายภาพ 
1. รูปร่างจาก
ลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 

- เส้นกกหลุดออกจากกันไม่เป็น
รูปร่างตามที่ต้องการได้ 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 
 
 

 
 
 



40 
 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบตัดเสื่อกกท่ีไม่ผ่านการเคลือบโดยใช้เทคนิคเลเซอร์คัต (ต่อ) 
 
รูปร่างต้นแบบ ผลจากการทดสอบด้วยวิธีเลเซอร์คัต การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง

กายภาพ 
2. รูปร่างจาก
ธรรมชาติ 

 
 

- เสื่อมีความเป็นรูปร่างตาม
ต้นฉบับที่ไม่ชัดเจน 
- เส้นกกหลุดออกอย่างหลวมๆ
โดยเฉพาะขอบมุมกลีบ 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 

3. รูปเรขาคณิต 

 
 

- เสื่อมคีวามคงรูปเล็กน้อยบริเวณ
ขอบด้านข้างที่ขนานกับเส้นยืน 
- เส้นกกหลุดออกจากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 

 
 จากตารางที่  4.1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเสื่อที่ไม่ผ่านการเคลือบ
ทางด้านความคงรูปของรูปร่าง เสื่อกกไม่สามารถคงรูปสภาพตามรูปร่างที่ต้องการได้  โครงสร้างการ
สานเส้นพุ่งมีการหลุดบริเวณขอบ โดยรูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์เส้นกกหลุดออกจากกัน
ไม่เป็นรูปร่างตามที่ต้องการได้  รูปร่างจากธรรมชาติมีความคงรูปของเสื่อมีความเป็นรูปร่างที่ไม่
ชัดเจนและรูปเรขาคณิตมีความคงรูปเล็กน้อยบริเวณขอบด้านข้างที่ขนานกับเส้นยืน 
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ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบตัดเสื่อกกท่ีเคลือบด้วยยูวีเรซิ่นโดยใช้เทคนิคเลเซอร์คัต 
 
รูปร่างต้นแบบ ผลจากการทดสอบด้วยวิธีเลเซอร์คัต การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง

กายภาพ 
1. รูปร่างจาก
ลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์ 

 
 

- เสื่อมีรูปร่างตามต้นฉบับที่ไม่
ชัดเจน 
- เส้นกกหลุดออกจากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อด้านหน้ามีความมันวาว
จากเนื้อเรซิ่นที่ซึมผ่านเข้ามา มี
ความแข็งกรอบ ท าให้เกิดการบดบัง
สภาพดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ 

2. รูปร่างจาก
ธรรมชาติ 

 
 

- เสื่อมคีวามคงรูปร่างตามต้นฉบับ
เล็กน้อย 
- เส้นกกหลุดออกจากกันบางส่วน 
- พ้ืนผิวเสื่อด้านหน้ามีความมันวาว
จากเนื้อเรซิ่นที่ซึมผ่านเข้ามา มี
ความแข็งกรอบ ท าให้เกิดการบดบัง
สภาพดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ 

3. รูปเรขาคณิต 

  

- มีความเป็นรูปร่างเรขาคณิตที่
ชัดเจน 
- เส้นกกยึดเกาะได้ดี ไม่หลุดออก
จากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อด้านหน้ามีความมันวาว
จากเนื้อเรซิ่นที่ซึมผ่านเข้ามา มี
ความแข็งกรอบ ท าให้เกิดการบดบัง
สภาพดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ 

 
 จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเสื่อที่ผ่านการเคลือบยูวีเรซิ่น พบว่าพ้ืนผิว
เสื่อด้านหน้ามีความมันวาวจากเนื้อเรซิ่นที่ซึมผ่านเข้ามา มีความแข็งกรอบ ท าให้เกิดการบดบังสภาพ
ดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ โดยรูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์และรูปร่างจากธรรมชาติไม่สามารถคง
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รูปร่างตามต้นแบบไว้ได้ เส้นกกหลุดออกจากกัน ในส่วนของรูปทรงเรขาคณิตมีการคงรูปร่างตาม
ต้นแบบไว้ได้ดี ขอบเสื่อมีความหนาแน่นยึดเกาะกันได้ดี  
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการทดสอบตัดเสื่อกกท่ีเคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์โดยใช้เทคนิคเลเซอร์คัต 
 
รูปร่างต้นแบบ ผลจากการทดสอบด้วยวิธีเลเซอร์คัต การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง

กายภาพ 
1. รูปร่างจาก
ลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์ 

  

- เสื่อมีความเป็นรูปร่างตาม
ต้นฉบับที่ไม่ชัดเจน 
- เส้นกกหลุดออกจากกันบางส่วน 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 

2. รูปร่างจาก
ธรรมชาติ 

 
 

- เสื่อมคีวามคงรูปร่างตามต้นแบบ
เล็กน้อย 
- เส้นกกหลุดออกจากกันบางส่วน 
มีการยึดเกาะกันหนาแน่นในบาง
บริเวณ 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 

3. รูปร่างเรขาคณิต 

  

- มีความเป็นรูปร่างเรขาคณิตที่
ชัดเจน 
- เส้นกกยึดเกาะกันได้ดี ไม่หลุด
ออกจากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์โดยใช้

เทคนิคเลเซอร์คัต พ้ืนผิวเสื่อมีสภาพดั้งเดิม รูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์มีความเป็นรูปร่าง
ตามต้นฉบับที่ไม่ชัดเจน เส้นกกหลุดออกจากกันบางส่วน รูปร่างจากธรรมชาติมีความคงรูปร่างตาม
ต้นแบบเล็กน้อย เส้นกกหลุดออกจากกันบางส่วน มีการยึดเกาะกันหนาแน่นในบางบริเวณ  รูป
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เรขาคณิตมีความเป็นรูปร่างเรขาคณิตที่ชัดเจน ขอบเสื่อมีความหนาแน่นยึดเกาะได้ดี ไม่หลุดออกจาก
กัน 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการทดสอบตัดเสื่อกกท่ีเคลือบด้วยกาวร้อนโดยใช้เทคนิคเลเซอร์คัต 
 
รูปร่างต้นแบบ ผลจากการทดสอบด้วยวิธีเลเซอร์คัต การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง

กายภาพ 
1. รูปร่างจาก
ลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์ 

  

- เสื่อมีรูปร่างตามต้นฉบับที่ไม่
ชัดเจน 
- เส้นกกหลุดออกจากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อมีความแข็งกรอบและมี
คราบสีขาวของกาวร้อนเกิดขึ้นที่ผิว
เสื่อ 

2. รูปร่างจาก
ธรรมชาติ 

 

 

- มีรูปร่างใกล้เคียงจากต้นแบบ แต่
บางบริเวณมีรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์
เล็กน้อย 
- ส่วนใหญ่เส้นกกยึดเกาะได้ แต่มี
บางส่วนที่บริเวณขอบที่เส้นกกหลุด
ออก 
- พ้ืนผิวเสื่อมีความแข็งกรอบและมี
คราบสีขาวของกาวร้อนเกิดขึ้นที่ผิว
เสื่อ 

3. รูปเรขาคณิต 

  

- ความคงรูปของเสื่อมีความเป็น
รูปร่างเรขาคณิตมีความชัดเจน 
- เส้นกกมีการยึดเกาะได้ดี ไม่หลุด
ออกจากกัน 
- พ้ืนผิวเสื่อมีความแข็งกรอบและมี
คราบสีขาวของกาวร้อนเกิดขึ้นที่ผิว
เสื่อ 
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 ผลจากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวร้อนมีพ้ืนผิวที่มี
ความแข็งกรอบและมีคราบสีขาวของกาวร้อนเกิดข้ึนที่ผิวเสื่อ รูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์ไม่
มีความคงรูปไว้ตามแบบที่ก าหนด เส้นกกหลุดออกจากกัน รูปร่างจากธรรมชาติ มีรูปร่างใกล้เคียงจาก
ต้นแบบ แต่บางบริเวณมีรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์เล็กน้อย ส่วนใหญ่เส้นกกยึดเกาะได้ แต่มีบางส่วนที่บริเวณ
ขอบที่เส้นกกหลุดออก รูปเรขาคณิตมีความคงรูปของรูปร่างที่ชัดเจน เส้นกกมีการยึดเกาะได้ดี ไม่หลุด
ออกจากกัน 

จากผลการวิเคราะห์การทดสอบตัดเสื่อด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางกายภาพ    ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและคัดเลือกกระบวนการที่ดีที่สุดใน
การน าใปใช้เป็นแนวทางในการผลิตเป็นเครื่องประดับ โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ 
วิศวกรรมย้อนรอยโดย จากกระบวนการตัดเสื่อทั้ง 4 ประเภท ได้แก่  เสื่อที่ไม่ผ่านการเคลือบผิว เสื่อ
ที่ผ่านการเคลือบยูวีเรซิ่น  เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ โดยทาสารเคลือบบริเวณด้านหลังของ
พ้ืนผิวเสื่อเพียงด้านเดียว  และเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวร้อน ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้  1. ความ
คงรูปของรูปร่างหลังการตัด 2. สภาพการยึดเกาะของเส้นกก 3. ความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิว
เสื่อ โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์ตามตารางเมตริกสัมพันธ์เพ่ือเลือกประเภทของเสื่อกกที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด 

 
ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์ผลการตัดเสื่อที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้ทฤษฎีการ 

   กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอย 

จากภาพที่ 4.1 เสื่อที่ไม่ผ่านการเคลือบผิวรูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์ และรูปร่าง

จากธรรมชาติ ผลรวมอยู่ในล าดับที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความสอดคล้องน้อยทั้ง
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สองด้านคือ ไม่สามารถน าไปตัดชิ้นงานได้ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตเนื่องจากไม่สามารถคงรูปตามรูปร่าง

ที่ก าหนดตามต้นแบบได้และไม่มีการยึดเกาะของเส้นกก ซึ่งเห็นได้จากการที่เส้นกกหลุดแยกออกจาก

กัน ส่วนรูปร่างเรขาคณิตมีความสอดคล้องมากทางด้านสภาพการยึดเกาะของเส้นกก แต่ในด้านความ

คงรูปร่าง และความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่ออยู่ในระดับความสอดคล้องปานกลาง โดยเมื่อ

พิจารณาแล้วจึงยังไม่เหมาะสมในการน าไปตัดด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตเพ่ือการพัฒนาเป็นเครื่องประดับ

ได ้

 

ภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์ผลการตัดเสื่อที่ผ่านการเคลือบยูวีเรซิ่นด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้ทฤษฎี 
    การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอย 

จากภาพที่ 4.2 การวิเคราะห์ผลการตัดเสื่อที่ผ่านการเคลือบยูวีเรซิ่นด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต
โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอยพบว่า รูปร่างจากลวดลายทาง
ประวัติศาสตร์มีผลรวมอยู่ในล าดับที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ระดับความสอดคล้องน้อยทั้งสามด้าน คือไม่
สามารถน าไปตัดชิ้นงานได้ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต  รูปร่างจากธรรมชาติ มีผลรวมอยู่ในล าดับที่ 2 มี
ความสอดคล้องทางด้านความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อมีความสอดคล้องน้อย ส่วนด้านความ
คงรูปของรูปร่างและมีสภาพการยึดเกาะของเส้นกกอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนรูปร่างเรขาคณิตมี
ความเหมาะสมมากที่สุดอันดับที่ 1 ในด้านความคงรูปของรูปร่างและสภาพการยึดเกาะของเส้นกก 
ส่วนในด้านความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของวัสดุอยู่ในระดับความสอดคล้องน้อย   เนื่องจากมีชั้นผิวของ
ยูวีเรซิ่นที่เคลือบค่อนข้างหนา 
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ภาพที่ 4.3 การวิเคราะห์ผลการตัดเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้  

   ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอย 

จากภาพที่ 4.3 เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้ทฤษฎีการ

กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอยพบว่า รูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์มีผลรวมอยู่

ในล าดับที่ 3 โดยด้านความคงรูปของรูปร่างและสภาพการยึดเกาะของเส้นกก พบว่ามีการหลุดของ

เส้นกกมาก ถ้าพิจารณาแล้วคือไม่สามารถน าไปตัดได้ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต  รูปร่างจากธรรมชาติมี

ผลรวมอยู่ในล าดับที่ 2 โดยด้านความคงรูปของรูปร่างและสภาพการยึดเกาะของเส้นกก มีความ

สอดคล้องปานกลาง พิจารณาแล้วคือไม่เหมาะสมในการน าไปตัดชิ้นงานได้ ส่วนรูปร่างเรขาคณิตมี

ความเหมาะสมมากที่สุดอันดับที่ 1  มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 3 ด้านทั้งด้านความ

คงรูปของรูปร่างโดยมีความคงรูปที่สมบูรณ์แบบตามรูปร่างต้นแบบที่ต้องการตัด  สภาพการยึดเกาะ

ของเส้นกกพบว่าไม่มีการหลุดของเส้นกก และมีความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อซึ่งมี

ผลกระทบจากสารเคลือบน้อยที่สุดจึงมีความเหมาะสมในการน าไปตัดด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตมากที่สุด 
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ภาพที่ 4.4 การวิเคราะห์ผลการตัดเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวร้อนด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้ทฤษฎี  
   การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอย 

จากภาพที่ 4.4 เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวร้อนด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตโดยใช้ทฤษฎีการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพวิศวกรรมย้อนรอยพบว่า รูปร่างจากลวดลายทางประวัติศาสตร์ มีผลรวมอยู่ใน
ล าดับที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ระดับความสอดคล้องน้อยทั้งสามด้าน คือไม่สามารถน าไปตัดได้ด้วยเทคนิค
เลเซอร์คัต  รูปร่างจากธรรมชาติผลรวมอยู่ในล าดับที่ 2 ความสอดคล้องทางด้านความคงไว้ซึ่งความ
ดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อมีคามสอดคล้องน้อย ส่วนด้านความคงรูปของรูปร่างและสภาพการยึดเกาะของ
เส้นกกอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนรูปร่างเรขาคณิตมีความเหมาะสมมากที่สุดอันดับที่ 1 ในด้านความ
คงรูปของรูปร่างและสภาพการยึดเกาะของเส้นกก แต่ในด้านความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของวัสดุอยู่ใน
ระดับความสอดคล้องน้อย เนื่องจากพ้ืนผิวเสื่อมีความแข็งกรอบและมีคราบสีขาวของกาวร้อนเกิดขึ้น
ที่ผิวเสื่อท าให้เกิดต าหนิที่ไม่เหมาะสมในการน าไปใช้ในการผลิตชิ้นงาน 

จากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบและคัดเลือกกระบวนการเคลือบผิวเสื่อทีด่ีที่สุดในการน าใป

ใช้ในการตัดด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตสู่การน าไปผลิตเป็นเครื่องประดับ โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่

เชิงคุณภาพผลการวิเคราะห์พบว่า เสื่อที่เคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์เมื่อผ่านการตัดด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต  

รูปร่างเรขาคณิตมีความสอดคล้องในหลักเกณฑ์การพิจารณา ทั้ง 3 ด้านได้แก่  1. ความคงรูปของ

รูปร่างหลังการตัด 2. สภาพการยึดเกาะของเส้นกก  3. ความคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมของพ้ืนผิวเสื่อ 

 จากนั้นผู้วิจัยได้ขยายผลการทดลองโดยน าเสื่อที่ได้จากการกระบวนเคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์
มาตัดโดยใช้รูปร่างเรขาคณิตพ้ืนฐาน 3 แบบ ได้แก่ รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม ซึ่งท า
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การทดลอง 3 ขนาด ได้แก่ 1x1 เซนติเมตร 2x2 เซนติเมตร และ 3x3 เซนติเมตร  เพ่ือเก็บข้อมูล
ความเป็นไปได้ในออกแบบลวดลายให้สอดคล้องและเหมาะสม โดยท าการทดลองซ้ าทั้งหมด 3 ครั้ง  
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ ความคงรูปของรูปร่างที่ใช้ในการทดสอบการตัด 
และสภาพการยึดเกาะของเส้นกก  
 

 

 
ภาพที ่4.5 เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตรูปวงกลม 
 

 จากภาพที่ 4.5 แสดงผลจากการทดสอบการตัดรูปวงกลมซึ่งมีความคงรูปร่างของวงกลมได้ 3 

ขนาดโดยขนาดที่เล็กที่สุดคือ 1x1 เซนติเมตร ยังมีความสมบูรณ์ของรูปร่างอยู่  สภาพการยึดเกาะ

ของเส้นกกไม่มีการหลุดออกจากกัน สรุปได้ว่าเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัต

รูปวงกลมมีความเหมาะสมในการออกแบบลวดลายในขั้นตอนของการออกแบบต่อไป 
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ภาพที ่4.6 เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตรูปสี่เหลี่ยม 

 

 จากภาพที่ 4.6 แสดงผลจากการทดสอบการตัดเสื่อรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีความคงรูปร่างของ

สี่เหลี่ยมได้ทั้ง 3 ขนาด โดยขนาดที่เล็กที่สุดคือ 1x1 เซนติเมตร ซึ่งยังมีความสมบูรณ์ของรูปร่างอยู่  

สภาพการยึดเกาะของเส้นกกไม่มีการหลุดออกจากกัน สรุปได้ว่าเสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์

ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตรูปสี่เหลี่ยมมีความเหมาะสมในการออกแบบลวดลายในขั้นตอนของการ

ออกแบบต่อไป 

 

 
ภาพที ่4.7 เสื่อที่ผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตรูปสามเหลี่ยม 
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 จากภาพที่ 4.7 แสดงผลจากการทดสอบการตัดเสื่อรูปสามเหลี่ยมซึ่งขนาดสามเหลี่ยมที่เล็ก

ที่สุดคือ 1x1 เซนติเมตร มีสภาพการยึดเกาะของเส้นกกที่ไม่ดี เนื่องจากหลุดแยกออกจากกันบริเวณ

ขอบในมุม 50 องศา  ส่วนในขนาด 2x2 เซนติเมตร และ 3x3 เซนติเมตรนั้นมีความคงรูปของรูป

สามเหลี่ยม สรุปได้ว่าการตัดด้วยเทคนิคเลเซอร์คัตผ่านการเคลือบกาวลาเท็กซ์ในสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

มีข้อจ ากัดในเรื่ององศาของมุมแหลมที่ไม่ควรน้อยกว่า 50 องศาในขนาดที่ 1x1 เซนติเมตร  ซึ่งจะมี

ความเหมาะสมที่สุดที่จะน าไปเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบลวดลายในขั้นตอนของการออกแบบ

ต่อไป 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์การผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับจากเสื่อกก 

ในการผลิตต้นแบบเครื่องประดับจากเสื่อกกนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการออกแบบ
เครื่องประดับ จากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ และท าการออกแบบ
ร่างเครื่องประดับจากเสื่อจ านวน 5 ชุด ชุดละ 3 ชิ้นงาน ภายใต้แนวคิดจากทิศทางกระแส
เครื่องประดับ (Jewellery Trends) จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบเครื่องประดับที่ผ่านการ
คัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบ
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดยคัดเลือกเหลือเพียง 1 ชุด ซึ่งสามารถแบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ได้
ดังนี้ 
  

4.2.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค 
จากแบบสอบถามผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน ในพ้ืนที่ตลาดพลอย 

ถนนศรีจันทร์ อ.เมือง จ.จันทบุรี อาคารส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี และศูนย์การค้า
เครื่องประดับ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุร ีมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
  4.2.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  
  

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 32 
 หญิง 68 
2. อาย ุ ไม่เกิน 25 ปี 24 
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ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ต่อ) 
   

2. อาย ุ 26-35 ปี 40 
 36-45 ปี 27 
 46-55 ปี 6 
 มากกว่า 55 ปี 3 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 15 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 4 
 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 63 
 สูงกว่าปริญญาตรี 13 
 สูงกว่าปริญญาโท 2 
4. อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 27 
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 10 
 พนักงานเอกชน 25 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 38 
5. รายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท 16 
 10,001 – 20,000 บาท 29 
 20,001 – 30,000 บาท 35 
 30,001 – 40,000 บาท 14 
 40,001 – 50,000 บาท 4 
 มากกว่า 50,000 บาท 2 

 
จากข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามในส่วนข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ดังตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 68 อายุของผู้กรอกแบบสอบถาม
จ านวนมากท่ีสุด อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับการศึกษาของผู้กรอกแบบสอบถาม
มากที่สุด คือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 63 อาชีพของผู้กรอกแบบสอบถามที่พบ
มากสุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 38 รายได้ต่อเดือนของผู้กรอกแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท 
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  4.2.1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ  
 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ  ร้อยละ 
1. ความถี่ในการซื้อเครื่องประดับ ซื้อมากกว่า 1 ครั้งต่อปี 62 
 1-2 ปี ซื้อ 1 ครั้ง 29 
 3-5 ปี ซื้อ 1 ครั้ง 8 
 ไม่เคยซื้อเลย 1 
2. วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
เครื่องประดับ 

สวมใส่ไปเรียน/ท างาน 44 

 สวมใส่ไปเที่ยว 13 
 สวมใส่ไปงานเลี้ยง/งานสังสรรค์ 18 
 สวมใส่ไปงานพิธีการ 7 
 เพ่ือเป็นของฝาก/ของขวัญ/ของก านัล 8 
 อ่ืน ๆ (ใส่ติดตัวในชีวิตประจ าวัน) 10 
3. ประเภทเครื่องประดับที่นิยมซื้อ
มากที่สุด 

แหวน 24 

 ต่างหู 30 
 จี้ 6 
 สร้อยคอ 29 
 เข็มกลัด 4 
 อ่ืน ๆ (สร้อยข้อมือ, ก าไล) 7 
4. ช่องทางในการเลือกซื้อ
เครื่องประดับ 

ร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับ 16 

 ห้างสรรพสินค้า 26 
 ศูนย์การค้ากลางแจ้ง 15 
 สถานที่ตามแหล่งท่องเที่ยว 9 
 เว็บไซต์ 34 
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จากข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามในส่วนข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

เครื่องประดับ ดังตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อเครื่องประดับมากท่ีสุด คือ ซื้อ
มากกว่า 1 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62 วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อมากที่สุด คือ สวมใส่ไปเรียน/
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 44 ประเภทเครื่องประดับที่นิยมซื้อมากท่ีสุด คือ ต่างหู คิดเป็นร้อยละ 30 
ช่องทางในการเลือกซ้ือเครื่องประดับมากท่ีสุด คือ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 34 
 

4.2.1.3 ความคิดเห็นต่อเครื่องประดับจากเสื่อกกจันทบูร 
 

ตารางท่ี 4.7 ข้อมูลความคิดเห็นต่อเครื่องประดับจากเสื่อกกจันทบูร 
 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อเครื่องประดับจากเสื่อกกจันทบูร ร้อยละ 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักเสื่อ
กกจันทบูรหรือไม่ 

รู้จัก 86 
ไม่รู้จัก 14 

2. ความสนใจที่มีต่อ
เครื่องประดับเสื่อกก 

สนใจ 68 
ไม่สนใจ 29 
เฉย ๆ 3 

3. ประเภทเครื่องประดับเสื่อกก 
จันทบูรที่คาดว่าจะเลือกซ้ือ 

แหวน 24 
ต่างหู 32 
จี้ 6 
สร้อยคอ 21 
เข็มกลัด 17 

4. ประเภทของตัวเรือนที่น ามา 
ประกอบ 

ทอง 2 
เงิน 68 
ทองเหลือง 23 
อ่ืน ๆ (ผ้า, หนัง) 7 

5. วัสดุร่วมอ่ืนๆที่น่าสนใจในการ
น ามาประกอบร่วมกับ
เครื่องประดับเสื่อกกจันทบูร 

อัญมณี 64 
ไม/้ลูกปัดไม้ 9 
หิน 10 
หนัง 8 
อ่ืน ๆ 2 
ไม่มี 7 
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ตารางท่ี 4.7 ข้อมูลความคิดเห็นต่อเครื่องประดับจากเสื่อกกจันทบูร (ต่อ) 
 

ข้อมูลความคิดเห็นต่อเครื่องประดับจากเสื่อกกจันทบูร ร้อยละ 
6. รูปแบบเครื่องประดับเสื่อกกจันทบูร รูปแบบเรขาคณิต 54 

รูปแบบจากธรรมชาติ 36 
รูปแบบจากลวดลายทางประวัติศาสตร์ 10 

7. ราคาเครื่องประดับเสื่อกกจันทบูร ไม่เกิน 500 บาท 34 
501-1,000 บาท 51 
1,001-3,000 บาท 12 
3,001-5,000 บาท 3 

 
จากตารางที่ 4.7 ผลสรุปแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับจากเสื่อกก ได้แก่ รูปแบบ

เครื่องประดับเป็นรูปเรขาคณิต สามารถสวมใส่ไปท างาน วัสดุเป็นโลหะเงิน มีอัญมณีร่วมอยู่ด้วย โดย
เครื่องประดับท่ีออกแบบประกอบด้วย ต่างหู แหวน และสร้อยคอ ซึ่งมีราคา 501-1000 บาท 

 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์แนวคิดจากทิศทางกระแสเครื่องประดับ (Jewellery Trends) 
จากการศึกษาทิศทางกระแสเครื่องประดับ ปีพ.ศ. 2563 (Jewellery Trends 2020) ผู้วจิัย

ได้ท าการวิเคราะห์แนวคิดจากทิศทางกระแสเครื่องประดับที่จะน าไปเชื่อมโยงกับการออกแบบ
เครื่องประดับจากเสื่อกก ดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์แนวคิดจากทิศทางกระแสเครื่องประดับ 
 
หัวข้อ วิเคราะห์ 
LinkedIn - เน้นสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงชิ้นงานระหว่างหน่วยต่อหน่วย  

มีลักษณะเป็นโซ่หรือโครงเส้น 
- ให้ความรู้สึกเรียบง่าย ทันสมัย โปร่ง 
- ใช้วัสดุโลหะผิวมันเงาตกแต่งด้วยอัญมณีฝังจิกไข่ปลา 

Green Crush - การออกแบบเน้นสื่ออารมณ์ทางธรรมชาติ ผ่านการตกแต่ง
ด้วยอัญมณีสีเขียว 

- รูปร่างรูปทรงของชิ้นงานเครื่องประดับมีขนาดใหญ่ น ารูปแบบ
โบฮีเมียน (Bohemian) มาใช้ในการออกแบบ 
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ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์แนวคิดจากทิศทางกระแสเครื่องประดับ (ต่อ) 
  
หัวข้อ วิเคราะห์ 
Surface Pro - เน้นการถ่ายทอดความงามของพื้นผิว กระตุ้นอารมณ์และสร้าง

ความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค 
- สะท้อนอารมณ์สงบเงียบและเรียบง่าย 

 
4.2.3 ผลการออกแบบร่างเครื่องประดับจากเสื่อกก 

 จากการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับของกลุ่ม
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว โดยท าการออกแบบร่างเครื่องประดับจากเสื่อกก จ านวน 5 ชุด ชุดละ 
3 ชิ้นงาน ประกอบด้วยต่างหู แหวน และสร้อยคอ ภายใต้แนวคิดจากทิศทางกระแสเครื่องประดับ 

4.2.3.1 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 1 
Trends:   Green Crush and Surface Pro 
วัสดุ: เสื่อกกจันทบูร, โลหะเงิน, CZ 
แนวคิด: ใช้รูปแบบโบฮีเมียน (Bohemian) สร้างความโดดเด่นด้วยรูปร่างรูปทรง 

เรขาคณิตขนาดใหญ่ สร้างความรู้สึกทันสมัยผสมผสานไปกับสไตล์โบฮีเมียน สื่ออารมณ์ทางธรรชาติ
ผ่านการตกแต่งด้วยอัญมณีสีเขียว 
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ภาพที่ 4.8 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 1 
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4.2.3.2 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 2 
Trends:   LinkedIn and Surface Pro 
วัสดุ: เสื่อกกจันทบูร, โลหะเงิน, CZ 
แนวคิด: การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต แสดงออกถึง 

ความโปร่งโล่ง เรียบง่ายและทันสมัย พร้อมกับเผยความงามของพ้ืนผิวเสื่อกก 
 

 
 

ภาพที่ 4.9 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 2 
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4.2.3.3 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 3 
Trends:   Surface Pro 
วัสดุ: เสื่อกกจันทบูร, โลหะเงิน, CZ 
แนวคิด: เน้นถ่ายทอดอารมณ์และความงามของพ้ืนผิวเสื่อกก เชื่อมโยงกับรูปทรง 

เรขาคณิตที่เรียบง่าย สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างหัตถศิลป์ท้องถิ่นกับความทันสมัย 
 

 
ภาพที่ 4.10 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 3 
 
 
 



59 
 

4.2.3.4 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 4 
Trends:   LinkedIn and Surface Pro 
วัสดุ: เสื่อกกจันทบูร, โลหะเงิน, CZ 
แนวคิด: เผยความงามของพ้ืนผิวธรรมชาติ ร่วมกับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

ระหว่างชิ้นงานด้วยรูปร่างรูปทรงเรขาคณิต สะท้อนความรู้สึกโปร่ง โล่ง เรียบง่ายและทันสมัย 
 

 
 
ภาพที่ 4.11 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 4 
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4.2.3.5 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 5 
Trends:   Green Crush and Surface Pro 
วัสดุ: เสื่อกกจันทบูร, โลหะเงิน, CZ 
แนวคิด: ใช้รูปแบบโบฮีเมียน (Bohemian) ผสมผสานกับการเน้นถ่ายทอดอารมณ์ 

และความงามของพ้ืนผิวเสื่อกก 
 

 
ภาพที่ 4.12 แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 5 
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4.2.4 การประเมินเพื่อคัดเลือกแบบร่างเครื่องประดับจากผู้เชี่ยวชาญ 
การประเมินเพ่ือคัดเลือกแบบร่างเครื่องประดับจากผู้เชี่ยวชาญมีเกณฑ์ในการพิจารณารวม

ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 2. มขีนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วมอ่ืน ๆ  
5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 
2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 1 ท่าน คัดเลือกแบบร่าง
เครื่องประดับ 1 ชุด จากจ านวนเครื่องประดับท้ังหมด 5 ชุด ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย รวบรวมเลิศ อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญ
มณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 10 ปี 

2. อาจารย์อรอุมา วิชัยกุล อาจารย์ประจ าภาควิชามัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการ
ออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 10 ปี 

3. นายวิรัตน์  ไชยฤทธิ์ ผู้ประกอบการร้านสุวรรณ จิวเวลรี่ มีประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 7 ปี 

 
ตารางท่ี 4.9 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 1  
 
แบบร่างเครื่องประดับ เกณฑ์ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ชุดที่ 1 

 

1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 4.00 
2. มีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 3.67 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.00 
4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วม
อ่ืน ๆ 

4.33 

5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ 4.00 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 4.00 
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 จากตารางที่ 4.9 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 1 ด้านความสวยงามด้านรูปแบบมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ด้าน

ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือน

และวัสดุร่วมอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 

ตารางท่ี 4.10 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 2 
 
แบบร่างเครื่องประดับ เกณฑ์ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ชุดที่ 2 

 

1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 4.33 
2. มีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 4.33 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.33 
4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วม
อ่ืน ๆ 

4.00 

5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ 4.00 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 4.20 

 
 จากตารางที่ 4.10 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 2 ด้านความสวยงามด้านรูปแบบ 

ด้านขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ และด้านความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจมีคะแนน

เฉลี่ยที่เท่ากันคือ 4.33 ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วมอ่ืน ๆ และด้านความเป็นไป

ได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 3 
 
แบบร่างเครื่องประดับ เกณฑ์ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ชุดที่ 3 

 

1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 4.00 
2. มีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 4.33 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.33 
4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วม
อ่ืน ๆ 

4.33 

5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ 4.00 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 4.20 

 
จากตารางที่ 4.11 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 3 ด้านความสวยงามด้านรูปแบบมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่  ด้านความสร้างสรรค์ แปลก
ใหม่ น่าสนใจและด้านความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วมอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันทั้ง
สามด้านคือ 4.33 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อหา
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 4 
 
แบบร่างเครื่องประดับ เกณฑ์ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ชุดที่ 4 

 

1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 4.33 
2. มีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 4.33 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.33 
4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วม
อ่ืน ๆ 

4.67 

5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ 4.67 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 4.47 
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จากตารางที่ 4.12 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 4 ด้านความสวยงามด้านรูปแบบมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้าน

ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือน

และวัสดุร่วมอ่ืน ๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มีคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.67 เมื่อหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 

ตารางท่ี 4.13 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 5 
 
แบบร่างเครื่องประดับ เกณฑ์ในการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ชุดที่ 5 

 

1. ความสวยงามด้านรูปแบบ 3.33 
2. มีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่ 3.67 
3. มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ 4.00 
4. มีความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วม
อ่ืน ๆ 

4.00 

5. ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ 4.00 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน 3.80 

 
จากตารางที่ 4.13 ผลการคัดเลือกร่างเครื่องประดับชุดที่ 5 ด้านความสวยงามด้านรูปแบบมี

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ด้านขนาดที่เหมาะสมกับสรีระของผู้สวมใส่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ด้าน

ความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ ด้านความเหมาะสมด้านวัสดุตัวเรือนและวัสดุร่วมอ่ืน ๆ และ

ด้านความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันทั้งสามด้าน คือ 4.00 เมื่อหาค่าเฉลี่ย

รวมทั้ง 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบร่างเครื่องประดับ 5 ชุด 
 
แบบร่างเครื่องประดับ แนวคิด ค่าเฉลี่ยรวม 
ชุดที่ 1 

 

ใช้รูปแบบโบฮีเมียน (Bohemian) สร้างความโดด
เด่นด้วยรูปร่างรูปทรงเรขาคณิตขนาดใหญ่ สร้าง
ความรู้สึกทันสมัยผสมผสานไปกับสไตล์โบฮีเมียน 
สื่ออารมณ์ทางธรรชาติผ่านการตกแต่งด้วยอัญมณี
สีเขียว 

4.00 

ชุดที่ 2 

 

การเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของรูปร่างรูปทรง
เรขาคณิต แสดงออกถึงความโปร่งโล่ง เรียบง่าย
และทันสมัย พร้อมกับเผยความงามของพ้ืนผิวเสื่อ
กก 

4.20 

ชุดที่ 3 

 

เน้นถ่ายทอดอารมณ์และความงามของพ้ืนผิวเสื่อ
กก เชื่ อมโยงกับรูปทรงเรขาคณิ ตที่ เรียบง่าย 
สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างหัตถศิลป์ท้องถิ่นกับ
ความทันสมัย 

4.20 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบร่างเครื่องประดับ 5 ชุด (ต่อ) 
 
แบบร่างเครื่องประดับ แนวคิด ค่าเฉลี่ยรวม 
ชุดที่ 4 

 

เผยความงามของพ้ืนผิวธรรมชาติ ร่วมกับการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นงานด้วยรูปร่าง
รูปทรงเรขาคณิต สะท้อนความรู้สึกโปร่ง โล่ง เรียบ
ง่ายและทันสมัย 

4.47 

ชุดที่ 5 

 

ใช้รูปแบบโบฮีเมียน (Bohemian) ผสมผสานกับ
การเน้นถ่ายทอดอารมณ์และความงามของพ้ืนผิว
เสื่อกก 

3.80 

 
 

จากตารางที่ 4.14 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบร่างเครื่องประดับ 5 ชุด โดยแบบร่าง
เครื่องประดับท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 4 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.47 
แบบร่างเครื่องประดับที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 คือ แบบร่างเครื่องประดับชุดที่ 2 และ 3 ซึ่งมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.20 แบบร่างเครื่องประดับที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 3 คือ แบบร่าง
เครื่องประดับชุดที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.00 แบบร่างเครื่องประดับที่มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 
4 คือ แบบร่างเครื่องประดับชุดที่  5 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแบบร่าง
เครื่องประดับชุดที่ 4 ไปผลิตเป็นต้นแบบเครื่องประดับต่อไป 

 
4.3 การผลิตต้นแบบเคร่ืองประดับจากเสื่อกก 
 จากการคัดเลือกแบบร่างเครื่องประดับจ านวน 1 ชุด 3 ชิ้นงาน ประกอบด้วย ต่างหู แหวน
และสร้อยคอ น าสู่การผลิตต้นแบบเครื่องประดับจากเสื่อกก โดยมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการขึ้นต้นแบบ
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ตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังภาพที่ 4.13-4.15 จากนั้นจึงน าชิ้นงานเข้าสู่
กระบวนการผลิตเป็นตัวเรือนโลหะต่อไป 
 

  
 

ภาพที่ 4.13 การข้ึนต้นแบบตัวเรือนต่างหูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

  
 

ภาพที่ 4.14 การข้ึนต้นแบบตัวเรือนแหวนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.15 การข้ึนต้นแบบตัวเรือนสร้อยคอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Top View Perspective View 

Top View Perspective View 

Top View Perspective View 



68 
 

 น าเสื่อกกเคลือบกาวลาเท็กซ์บริเวณพ้ืนหลังของเสื่อตัดด้วยเครื่องเลเซอร์โดยก าหนดรูปร่าง

ตามแบบเครื่องประดับ ดังภาพที่ 4.16-4.17 จากนั้นน าไปประกอบเข้าร่วมกับตัวเรือนโลหะดังภาพที่ 

4.18-4.21 

 

ภาพที่ 4.16 เครื่องเลเซอร์ที่ใช้ตัดเสื่อกก 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 การท างานของเครื่องเลเซอร์ขณะตัดเสื่อกก 
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ภาพที่ 4.18 ตัวเรือนเครื่องประดับต่างหูกับเสื่อกกที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ 
 
 

 

ภาพที่ 4.19 ตัวเรือนเครื่องประดับแหวนกับเสื่อกกท่ีผ่านการตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ 
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ภาพที่ 4.20 ตัวเรือนเครื่องประดับสร้อยคอกับเสื่อกกที่ผ่านการตัดด้วยเครื่องเลเซอร์ 
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ภาพที่ 4.21 ต้นแบบเครื่องประดับจากเสื่อกก 

 


