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ความเปนมาและความสําคัญ 
ปจจุบันนี้งานกอสรางทั่วไปในประเทศไทยไดใชคอนกรีตเปนวัสดุหลักสําหรับโครงสรางตางๆ 

ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูเกี่ยวของควรเขาใจในวัสดุตลอดจนปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพของ
คอนกรีต เชน กําลังอัดของคอนกรีต ความสามารถในการทํางานได รวมไปถึงการแยกตัว ในสวนผสม
คอนกรีตไดกําหนดไววาสวนผสมของคอนกรีตที่ดีจะตองทําใหคอนกรีตขณะสดไมเกิดการแยกตัวออก
จากกัน แสดงใหเห็นถึงความสําคญัของการเกิดการแยกตัวของสวนผสมคอนกรีตตอการใชงานจริง ซึ่ง
ในปจจุบันสวนผสมของคอนกรีตจะไมแนนอนข้ึนอยูกับคุณสมบัติของคอนกรีตที่ตองการ เชน กําลังอัด
ที่สูง หรือความสามารถในการทํางานไดที่สูงกวาปกติ เปนตน ทําใหการแยกตัวของคอนกรีตแตละ
สวนผสมมีคาไมเทากันอีกทั้งคอนกรีตเปนวัสดุเปราะสามารถรับแรงดึงไดต่ํามาก จึงมีความพยายามใน
การปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตใหสามารถรับแรงดึงไดมากขึ้น เชน นนทวัตร แสงแถวทิม (2550) 
ไดศึกษาการผสมน้ํายางพาราลงในแผนฝาเพดานยิปซัมดังจะเห็นไดวายางพาราสามารถชวยเพ่ิมแรงดึง
ของคอนกรีตได  

ในปจจุ บันการใชประโยชน จากยางพาราส วน ใหญ จะเป นในด านของยางรถยนต 
รถจักรยานยนต ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ผลิตภัณฑยางที่ใชในอุตสาหกรรมและการแพทย เชน ยาง
รองแทนเครื่อง สายพานยาง ยางรัดของ สายยางทั่ วไป สายน้ํ าเกลือ เปนตน ซึ่ งในตลาด
ผูประกอบการอุตสาหกรรมยางมีความสนใจเปนอยางมาก ในเรื่องของการผลิตฉนวนกันความรอนจาก
ยางพาราเพื่อ ใชงานในโครงสรางอาคารบานพักอาศัย, การผลิต High Styrene Resin จาก Styrene 
Butadiene Rubber (SBR) เพ่ือใชเปนสารตัวเติม (Filler) สําหรับแข็งจากยางพารา การเพ่ิมความ
เหนียวติดกันของยางผสม NR+EPDM ทวัลคาไนซแลวกับยางที่ยังไมวัลคาไนซ และการออกแบบสราง
เครื่องมือวัด Compression Set ของยาง การศึกษาวิจัยในเรื่องของผลิตภัณฑจากยางพาราที่เก่ียวกับ
วัสดุ กอสรางซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนได จึงเปน หัวขอที่นาสนใจ โดยผูวิจัยไดมุงที่จะ
ศึกษาการพัฒนา คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนที่
ดีกวาวัสดุกออื่นๆ ใหมีคุณสมบัติ ทางกลที่ดีขึ้นทั้งดานของกําลังอัดและกําลังดัด อีกทั้งยังมี ความ
เปนไปไดในการท่ีจะชวยลดคาสัมประสิทธิ์การ นําความรอนของคอนกรีตมวลเบาลงอีกดวย และ
เนื่องจากยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลคารวมกวา 1 แสนลาน
บาท นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับเกษตรกรไมต่ํากวา 6 ลานคน หากไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพใน
การใชงานไดหลายรูปแบบมากข้ึน รวมถึงการนํามาพัฒนาเพื่อใชงานในงานคอนกรีตเนื่องจาก
คุณลักษณะเดนของยางพาราคือมีความตานทานแรงดึงสูงทนตอการขัดสี ซึ่งจะสงผลใหคอนกรีตมี
กําลังดึงสูงข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอประเทศ และเกษตรกรชาวสวนยางอยางมหาศาล 

สวนสําคัญที่ตองคํานึงก็คือ คอนกรีตเปนวัสดุแข็งเกร็งไมสามารถตานทานแรงดึงได จึงทําให
เกิดความเสียหายจากแรงดึงไดงาย และอีกปญหาคือ ปญหาทางดานยางพาราราคาตกต่ํา ซึ่งทําให
รัฐบาลลงมาสนับสนุนการวิจัยเพ่ือเปนการกระตุนราคายางใหดีขึ้น  
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ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษายางพาราที่มีอยูในทองถ่ินเนื่องจากสามารถผลิตไดอยางยั่งยืน และ
ยางพารายังมีคุณสมบัติคลายกาวเหมือนซีเมนตเพสต แตจะมีความยืดหยุนและความเหนียวที่ดีกวา 
มาประยุกตใชในงานคอนกรีต เพื่อใหไดผลที่อาจเปนทางเลือกใหมในงานวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยัง
สามารถเพ่ิมมูลคายางพาราที่มีอยูภายในประเทศไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของซีเมนตเพสตและมอรตารที่ผสมน้ํายางพารา 
2. เพ่ือศึกษากําลังอัดของมอรตารท่ีผสมน้ํายางพารา 

 

ประโยชนของการวิจัย 
1. ทําใหทราบคุณสมบัติพ้ืนฐานของซีเมนตเพสตและมอรตารที่ผสมน้ํายางพารา 
2. ทําใหทราบกําลังอัดของมอรตารที่ผสมน้ํายางพารา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตดานพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ใชน้ํายางพาราในจังหวัดจันทบุร ี 
2 ขอบเขตดานประชากร –  
3. ขอบเขตดานเนื้อหา  

3.1 น้ํายางพาราที่ไดผสมสารรักษาสภาพน้ํายางแลว ซึ่งในการวิจัยนี้ไดน้ํายางมาจาก
สหกรณกองทุนสวนยางวังแซม และใชสารแอมโมเนียเหลว 5 กิโลกรัมตอน้ํายาง 200 ลิตร 

3.2 ใชปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทที่ 1 
3.3 ใชทรายแมน้ําที่สะอาด โดยรอนผานตะแกรงเบอร 16 และคางตะแกรงเบอร 100 
3.4 ใชน้ําประปา 
3.5 ทดสอบกําลังอัดของมอรตารที่ผสมน้ํายางพาราที่อัตราสวนรอยละ 0.02, 0.04, 

0.06, 0.08 และ 0.10 ที่อายุ 1, 3, 7 และ 28 วัน ตามลําดับ 

3.6 ควบคุมคาการไหลแผเทากับ 1105 เพ่ือศึกษาถึงความตองการน้ําสําหรับมอร
ตารที่ผสมน้ํายางพารา 

3.7 สัดสวนผสมระหวางปูนซีเมนตตอทราย 1 : 2.75 โดยน้ําหนัก 
 

 


