
บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้

ด้านวัสดุเรซิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้สรุปผล 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปผลการศึกษาวัสดุเรซิ่นที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายจาก
พลอยดิบ  
  ผลการศึกษาข้อมูลวัสดุเรซิ่นที่น ามาใช้ในงานเครื่องประดับได้แก่ อีพ็อกซ่ีเรซ่ิน และ
ยูวีเรซิ่นพบว่า อีพ็อกซี่เรซิ่นเป็นพลาสติกเหลวที่มีความหนืด ลักษณะโปร่งใส ทนต่อการขีดข่วน ไม่มี
กลิ่นฉุน ทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิ 150-200 องศาเซลเซียส การใช้งานอีพ็อกซี่เรซิ่นนั้นจะมีการผสม
ของเนื้อเรซิ่นและตัวท าแข็ง เช่น อัตราส่วน 1:1 อัตราส่วน 2:1 หรืออัตราส่วน 3:1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะ
เป็นผู้ก าหนดอัตราส่วน โดยมีระยะเวลาแข็งตัวและแห้งสนิทภายในเวลา 8-15 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิห้อง 
ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการผลิตและจ าหน่ายเครื่องอบเรซิ่นโดยชิ้นงานอีพ็อกซี่เรซิ่นสามารถแห้งและแข็งตัว
ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน ซึ่งการทดลองใช้สูตรอัตราส่วนผสมระหว่าง
เนื้ออีพ็อกซี่และตัวท าแข็ง เท่ากับ 2:1 สูตรแข็งใส จากนั้นน าชิ้นงานมาอบด้วยเตาอบให้ความร้อนที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที  

ยูวีเรซิ่นเป็นพลาสติกเหลวที่มีความหนืด ลักษณะโปร่งใส ไม่มีกลิ่นฉุน แข็งตัวด้วย 
เครื่องฉายแสงยูวี 48 วัตต์ ภายใน 2-4 นาที ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงาน 

เมื่อน าอีพ็อกซ่ีเรซิ่นชนิดแข็งใสและยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสไปท าการขึ้นรูปชิ้นงานรูปร่าง 
วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีความหนาเท่ากับ 2 มิลลิเมตร โดยมีวิธีการขึ้นรูป  
3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน เทคนิคการหล่อเรซิ่นลง
ในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง และเทคนิคการเทเคลือบพลอยดิบด้วยเรซิ่นในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ 
รวมเป็น 6 วิธีการ ได้แก่ 1) วิธีการหล่ออีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์
ซิลิโคน  2) วิธีการหล่ออีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง  
3) วิธีการเทเคลือบพลอยดิบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ 4) วิธีการหล่อยู
วีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน 5) วิธีการหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับ
พลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง 6) วิธีการเทเคลือบพลอยดิบด้วยยูวีเรซิ่นในกรอบตัวเรือน
โลหะทึบ จากนั้นผู้วิจัยน าผลการทดลองที่ได้ไปประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการ
สร้างรูปแบบชิ้นงาน โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 
3 ท่าน ใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการ
สร้างรูปแบบชิ้นงานเพ่ือการสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
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ก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยใช้เกณฑ์ประกอบการ
ประเมิน ได้แก่ 1) ความสวยงามโดยภาพรวม 2) สามารถแสดงลักษณะของพลอยดิบได้อย่างชัดเจน 
3) ความแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย 4) ความง่ายในขั้นตอนการผลิต 5) ความน่าสนใจสามารถ
น าไปต่อยอดเป็นเครื่องประดับดีไอวายได้หลากหลาย ซึ่งผลการประเมินพบว่าชิ้นงานทดลองหล่อยูวี 
เรซิ่นชนิดแข็งใสกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้านสูงสุด 
เท่ากับ 4.13 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าผลการประเมินนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบตัวเรือน
เครื่องประดับต่อไป 

5.1.2 สรุปผลการออกแบบและผลิตต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบ
ด้วยเรซิ่น 

 5.1.2.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย 
จากแบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยในพ้ืนที่ต าบลสีพยา
และต าบลบ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 100 คน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
คิดเป็นร้อยละ 58 อายุของผู้กรอกแบบสอบถามจ านวนมากท่ีสุด อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 41 ระดับการศึกษาของผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด คือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็น
ร้อยละ 70 อาชีพของผู้กรอกแบบสอบถามที่พบมากสุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 41 รายได้ต่อเดือนของผู้กรอกแบบสอบถามมากที่สุด คือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 35 ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณที่คาดว่าจะใช้ต่อครั้งที่มา (ต่อคน) อยู่ที่น้อยกว่า 500 บาท  
ผู้กรอกแบบสอบถามทราบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 และ  
อัตลักษณ์หรือสิ่งที่น่าสนใจที่ท าให้มาท่องเที่ยวในพ้ืนที่นี้มากท่ีสุด คือ เหมืองพลอย คิดเป็นร้อยละ 72 
ในส่วนข้อมูลด้านความคิดเห็นต่อเครื่องประดับดีไอวายจากพลอย พบว่า ผู้กรอกแบบสอบถามมีความ
ต้องการซื้อเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบประเภท จี้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36 ระยะเวลาใน
การท าเครื่องประดับดีไอวายต่อครั้ง อยู่ที่ 15-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 61 ชนิดของวัสดุที่ใช้ท า
เครื่องประดับดีไอวายเลือกโลหะผสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71 รูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับนิยม
รูปทรงธรรมชาติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 และมีราคาของเครื่องประดับต่อชิ้น ไม่เกิน 200 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 92 
 

5.1.2.2 ผลการออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับ ผู้วิจัยใช้การจัดสนทนากลุ่ม  ท าการ  
ออกแบบร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นรวมจ านวน 5 คน  โดยมี
ประเด็นการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนเหมืองพลอยและด้านแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับดีไอวาย 
ซึ่งได้แนวคิด 4 แนวคิด ได้แก่ 1) ฤดูสะพรั่ง ใช้ลักษณะภูมิศาสตร์หรือบรรยากาศธรรมชาติ และ
ลายเส้นล าแสงแม่พลอยมาออกแบบร่วมกับการเปิดพ้ืนที่ในการวางพลอยในตัวเรือน 2) ดินแดน
ขุมทรัพย์ น าลักษณะและลวดลายของสถาปัตยกรรมในชุมชนมาใช้ในการออกแบบร่วมกับการเปิด
พ้ืนที่ในการวางพลอยดิบไว้ด้านในตัวเรือน 3) ทรัพย์สะพรั่ง สะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ผ่าน
ลวดลายทางธรรมชาติเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมของชุมชนร่วมกับเปิดพ้ืนที่ในการวางพลอยดิบ 4) 
ผลพลอย น าผลไม้ขึ้นชื่อของชุมชนมาออกแบบ โดยออกแบบในลักษณะชุดจี้เพ่ือความชัดเจนของ
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถสวมใส่ร่วมกันทั้งชุด หรือผู้สวมใส่สามารถประยุกต์ ใช้เองได้ตามการแต่งกาย
ในชีวิตประจ าวัน จากนั้นจึงท าการออกแบบร่างกรอบตัวเรือนจี้ จ านวน 10 แบบ  

5.1.2.3 ผลการประเมินและคัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับจากผู้เชี่ยวชาญ 
ผลการประเมินและคัดเลือกแบบร่างกรอบตัวเรือนจี้จ านวน 10 แบบ เหลือเพียง 3 แบบ โดยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ 
ลิเคิร์ท  โดยใช้เกณฑ์ประกอบการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความสวยงาม ประกอบด้วย 1) ภาพ
โดยรวมของรูปทรง ลวดลาย มีความกลมกลืนกัน 2) ความสวยงามน่าสนใจดึงดูดผู้บริโภค 3) รูปแบบ
ได้ขนาดสัดส่วน สวยงาม เหมาะสม ด้านประโยชน์ใช้สอย ประกอบด้วย 1) ความสะดวกสบายในการ
สวมใส่ 2) ความเหมาะสมกับการใช้งาน แข็งแรง ง่ายต่อการดูแลรักษา และด้านรูปแบบด ารง
ลักษณะเฉพาะ แสดงรูปแบบสื่อถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเหมืองพลอย อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งผลการ
คัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับจี้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า แบบร่างที่ 7 
ทรัพย์สะพรั่ง หมายเลข 1 มีค่าคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 
แบบร่างที่ 9 ผลพลอย หมายเลข 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.72 และแบบร่างที่ 4 ดินแดนขุมทรัพย์ หมายเลข 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเป็นอันดับที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 จากนั้นจึงน าผลงานทั้ง 3 แบบ ผลิตต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวาย
จ านวน 50 ชิ้น  

5.1.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยที่มีต่อ
รูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยเรซิ่น 
 จากข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามในส่วนข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 72 อายุของผู้กรอกแบบสอบถาม
จ านวนมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 ระดับการศึกษาของผู้กรอกแบบสอบถาม
มากที่สุด คือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55 อาชีพของผู้กรอกแบบสอบถามที่พบ
มากสุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 35 ในการเลือกระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 
วิเคราะห์ด้วยการก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคิร์ท วิเคราะห์ข้อมูล
เป็นค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสวยงาม 
ประกอบด้วย 1) ภาพโดยรวมของรูปแบบมีความสวยงาม 2) มีเอกลักษณ์น่าสนใจ 3) รูปแบบได้ขนาด
สัดส่วน สวยงาม เหมาะสม ด้านประโยชน์ใช้สอย ประกอบด้วย 1) ความสะดวกสบายในการสวมใส่ 
2) ความเหมาะสมกับการใช้งาน แข็งแรง ง่ายต่อการดูแลรักษา 3 ) มีระยะเวลาและขั้นตอนการท า
เครื่องประดับที่เหมาะสม และด้านการตลาด มีราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ได้รับ โดยพบว่า ผลงาน
ผลพลอย หมายเลข 1 มีค่าคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 โดยมีเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลงานทรัพย์สะพรั่ง หมายเลข 1 มีค่า
คะแนนเป็นอันดับ 2 โดยมีเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลงานดินแดนขุมทรัพย์ หมายเลข 1 มีค่าคะแนนเป็นอันดับ 3 โดยมี
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 



97 

 

5.2 อภิปรายผล 
ในการวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้

ด้านวัสดุเรซิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี จากการทดลองขึ้นรูป
ชิ้นงานด้วยเรซิ่น 2 ชนิด ได้แก่ อีพ็อกซี่เรซิ่นและยูวีเรซิ่น ร่วมกับพลอยดิบ พบว่ารูปแบบชิ้นงานจาก 
วิธีการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง ซึ่งการใช้อีพ็อกซ่ีเรซิ่นและยูวีเรซิ่น มี
ลักษณะของชิ้นงานที่ใกล้เคียงกัน โดยชิ้นงานมีความโปร่งใส ลื่นและมันวาว พบฟองอากาศเล็กน้อย 
สามารถมองเห็นรูปทรงและสีด้านในของพลอยดิบได้หลายทิศทาง ก่อให้เกิดความสวยงามในภาพรวม 
แต่เนื่องจากข้ันตอนการผลิตของยูวีเรซิ่นที่ท าได้ง่ายและรวดเร็วกว่า เพราะไม่ต้องผสมเนื้อเรซิ่นกับตัว
ท าแข็งเหมือนอีพ็อกซี่เรซิ่น รวมถึงใช้เวลาในการแข็งตัวที่เร็วกว่าอีพ็อกซี่เรซิ่น จึงท าให้ชิ้นงานจาก
วิธีการหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่งเหมาะส าหรับแนวทาง
ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
โดยประเมินให้ความสวยงามโดยภาพรวมของชิ้นงานจากวิธีการหล่อเรซิ่นทั้ง 2 ชนิดร่วมกับพลอยดิบ
ลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง อยู่ในระดับ 4.00 เท่ากัน และมีค่าคะแนนด้านความง่ายในการผลิต
ด้วยอีพ็อกซ่ีเรซิ่นที่ 4.00 ซึ่งน้อยกว่าการผลิตด้วยยูวีเรซิ่นซึ่งมีค่าแนนเท่ากับ 5.00 โดยผลรวมคะแนน
เฉลี่ยทั้ง 5 ด้านต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยวิธีการหล่ออีพ็อกซ่ีเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือน
โลหะโปร่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 วิธีการหล่อยูวีเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะ
โปร่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงที่สุด 

อย่างไรก็ตามการผลิตชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะ
โปร่ง สามารถท าได้ด้วยตนเอง หากมีการออกแบบและสร้างสรรค์กรอบตัวเรือนให้มีความน่าสนใจ 
เกิดเป็นเครื่องประดับดีไอวายที่เปิดพ้ืนที่ให้ผู้ใช้หรือผู้สวมใส่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบก่อเกิดเป็น
เครื่องประดับแฮนด์เมด สามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ ที่กล่าวถึงการสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการ
สร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับด้วยมือ ผสมลูกเล่นหรือน าวัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ สามารถท าให้
สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นได้อีกหลายเท่าตัว โดยการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ Niche Market ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ชื่อชอบงานท ามือหรือเครื่องประดับแฮนด์เมด  (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 2561) นอกจากนี้การน าเรซิ่นมาทดลองสร้างรูปแบบ
ชิ้นงานร่วมกับพลอยดิบถือเป็นแนวทางในการต่อยอดการสร้างสรรค์เครื่องประดับเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับพลอยดิบหรือกากพลอยเม็ดเล็กที่อยากต่อการน าไปเจียระไน ดังสอดคล้องสอดคล้องกับแนวคิด
การสร้างมูลค่าเพ่ิมของ วรสุดา ขวัญสุวรรณและสาทินี วัฒนกิจ ในงานวิจัยเรื่อง การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งและแฟชั่น : ชุมชนต้นแบบเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
โดยกล่าวว่า การสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยผ่านการสร้าง
คุณค่าส าหรับลูกค้าที่ดีขึ้นสามารถท าได้หลายทาง เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกระบวนการผลิต ซึ่งบางครั้งต้องกระท าไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าเพ่ิม ส าหรับผู้บริโภค โดยการเพ่ิมมูลค่าจะต้องมาจากความต้องการ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก การพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างดี และต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงกลยุทธ์ ในการสร้างแนวคิดที่แตกต่างและ
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โดดเด่น พิจารณาวัตถุดิบ เช่น เลือกวัตถุดิบที่เป็นของท้องถิ่น มีเรื่องราวและความแตกต่าง และเป็น
คุณค่า พิจารณาวิธีการผลิต ที่อาจจะดัดแปลงให้เกิดคุณค่ามากขึ้น (วรสุดา ขวัญสุวรรณ และสาทินี 
วัฒนกิจ, 2563) และงานวิจัยของวรชัย รวบรวมเลิศ เรื่องการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์
จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งน าเสนอแนว
ทางการเพ่ิมมูลค่าให้กับเศษพลอยผ่านกระบวนการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์จากความแปลก
ใหม่ ทันสมัย ผลการวิจัยพบว่าสินค้าเครื่องประดับที่พัฒนาด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์สามารถเพ่ิม
มูลค่าสินค้ามากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุ ชนิดพลอย และรูปแบบของ
เครื่องประดับ (วรชัย รวบรวมเลิศ, 2562 : 196-199)  

นอกจากนี้ การออกแบบและสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายโดยท าการศึกษา 
อัตลักษณ์ชุมชนเหมืองพลอย พบว่ามีการเปิดพ้ืนที่ว่างในตัวเรือนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวหรือผู้สวมใส่ได้มี
ส่วนร่วมในการน าการพลอยและของตกแต่งชิ้นเล็ก รวมถึงการแต่งแต้มสีลงบนตัวเรือนเครื่องประดับ
ได้ด้วยตนเองนั้น เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วย
ตนเอง ซึ่งมีส่วนผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมท า
เครื่องประดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของรชต พรหมคุปต์ เรื่องเครื่องประดับส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยน าอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีมาใช้ใน
การออกแบบเครื่องประดับร่วมกับหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ  ท าให้
นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมและส่วนร่วมกับสถานที่ด้วยตัวเอง เพ่ิมความสนุกและความน่าสนใจให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย (รชต พรหมคุปต,์ 2562 : 97) 
  
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เรื่องการสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ด้านวัสดุ  
เรซิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน า
ผลการวิจัยไปใช้และเพ่ือท าการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
 5.3.1 หากต้องการน าเรซิ่นไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือน
โลหะโปร่งและวิธีการเทเคลือบพลอยดิบด้วยเรซิ่นในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ สามารถพิจารณาเลือก
ชนิดของเรซิ่นได้จากข้อ จ ากัดด้านระยะเวลาและต้นทุนการผลิต กล่าวคือ อีพ็อกซี่เรซิ่นสามารถ
แข็งตัวและแห้งสนิทได้ภายในเวลา 8-15 ชั่วโมง ณ อุณหภูมิห้อง และในปัจจุบันนี้มีการผลิตและ
จ าหน่ายเครื่องอบเรซิ่นโดยชิ้นงานอีพ็อกซี่เรซิ่นสามารถแห้งและแข็งตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งในการทดลองขึ้น
รูปชิ้นงานรูปวงกลมขนาด 25 มิลลิเมตร ความหนาที่ 2 มิลลิเมตร สามารถแข็งตัวและแห้งสนิทได้โดย
ใช้เวลา 30 นาที ที่อุหณภูมิ 80 องศาเซลเซียส ในขณะที่ยูวีเรซิ่นสามารถแข็งตัวและแห้งสนิท ใน
ชิ้นงานรูปวงกลมลักษณะด้วยกันโดยการน าเข้าเครื่องฉายแสงยูวี 48 วัตต์ ใช้เวลา 2 นาที ซึ่งสามารถ
ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วกว่าอีพ็อกซี่เรซิ่น เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในการท ากิจกรรมเวิร์คช็อปที่
ต้องการผลิตเครื่องประดับภายในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุเรซิ่นทั้ง 2 ชนิดนี้ควร
พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการท าไปใช้งาน รวมถึงต้นทุนการผลิตร่วมด้วย เนื่องจากอีพ็อกซ่ีเรซิ่นนั้น
มีราคาถูกกว่ายูวีเรซิ่น โดยในท้องตลาดอีพ็อกซี่เรซิ่นมีราคา 0.8 – 1 บาทต่อกรัม ในขณะที่ยูวีเรซิ่นมี
ราคา 4 – 25 บาทต่อกรัม 



99 

 

 5.3.2 ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายส าหรับจัดเป็นกิจกรรมส าหรับนักท่องเที่ยวได้
ท าด้วยตนเองนั้น ควรค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการท าเครื่องประดับได้ง่าย มีขั้นตอน
ในการท าที่ไม่ซับซ้อน และมีระยะเวลาในการท าเครื่องประดับที่เหมาะสม ไม่ยาวนานจนเกินไป 
 


