
บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเป'นมาและความสำคัญ 

 ป#จจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีความสำคัญตCอการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศเปJนอยCางมาก จะเห็นไดLจากขLอมูลการสCงออกสินคLาที่สำคัญของ

ประเทศไทยในชCวง ตLนปP 2563 พบวCาสินคLาดLานอัญมณีและเครื ่องประดับมีมูลคCาการสCงออก 

อยูCในอันดับที่ 2 ของสินคLาสCงออกของไทย (ศูนยVเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชยV กระทรวงพาณิชยV , 2563) และเมื ่อพิจารณาการสCงออกอัญมณีและ

เครื่องประดับไทย (รายเดือน) พบวCามีการเติบโตอยCางตCอเนื่องตั้งแตCเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 

2563 ซึ่งมีอัตราการขยายตัวรLอยละ 23.29 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 จากจากการสCงออกไป

ยังหลายตลาดสำคัญไดLเพ ิ ่มข ึ ้น ได Lแก C สหร ัฐอเมริกา ฮ Cองกง เยอรมนี ออสเตรเล ีย ญี ่ ปุbน  

สหราชอาณาจักร สิงคโปรV และเบลเยียม (ศูนยVขLอมูลอัญมณีและเครื ่องประดับสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหCงชาติ (องคVการมหาชน, 2563) ซึ่งชCวยผลักดันใหLเกิดการสรLางงาน

สรLางอาชีพใหLแกCบุคคลในอุตสาหกรรมอัญมณี 

 อยCางไรก็ตาม แมLสินคLาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยจะเปJนที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ แตCยังพบป#ญหาในเรื ่องของคูCแขCงทางดLานราคา ไมCวCาจะเปJนประเทศจีน อินเดีย หรือ

อินโดนีเซีย ดังนั้น การสรLางมูลคCาเพิ่มใหLแกCสินคLาอัญมณีและเครื่องประดับดLวยการออกแบบและ

พัฒนาสินคLาใหLแตกตCางจากคูCแขCง เนLนความมีเอกลักษณVเฉพาะตัว และอยูCในระดับราคาที่จับตLองไดL 

รวมถึงการใหLความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการนำนวัตกรรม 

การผลิตใหมC เขLามาใชLเพ่ือชCวยลดตLนทุนในการผลิต เพ่ือเปJนแนวทางสำคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขCงขันและสามารถรักษาระดับการเปJนผูLนำดLานการสCงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของโลกไดL 

 การเคลือบลงยาหรือการลงยาสีรLอน (Vitreous enamel) เปJนเทคนิคไทยโบราณหน่ึง 

ที ่นCาสนใจและสามารถนำมาตกแตCงเครื ่องประดับใหLสวยงาม มีคุณคCาและเปJนการเพิ ่มมูลคCาไดL 

เนื่องจากเปJนศิลปะบนเครื่องใชLหรือเครื่องประดับที่แสดงออกถึงเอกลักษณVไทย ซึ่งเปJนงานฝPมือ 

ที ่พัฒนามาจากการทำเครื ่องทอง เครื ่องเงินในสมัยอยุธยา วิชาชCางที ่สืบทอดกันมาหลายรLอยปP  

ความวิจิตรบรรจงของเสLนสายลายไทย แตCงแตLมดLวยยาสีหลากสีสันกับจินตนาการอันไรLขอบเขตของ

ชCางฝPมือไทย ชCวยเพิ่มคุณคCา ความมีชีวิตชีวา สรLางความงดงามอยCางมีศิลปะบนเครื่องใชLหลากหลาย

ชนิด ทำใหLเครื ่องประดับลงยาสีร Lอน กลายเปJนชิ ้นงานที ่ม ีค ุณคCาควรคCาแกCการครอบครอง  

จึงเปJนงานศิลปหัตถกรรมที่สรLางความประทับใจใหLกับผูLมาเยือนชาวตCางชาติไดLเสมอ (เครื่องลงยาสี, 

2549) แตCในป#จจุบันนี้ตลาดการคLาธุรกิจเครื่องประดับในประเทศไทย รวมทั้งในจันทบุรีท่ีเปJนจังหวัด
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ศูนยVการคLาพลอยและเครื่องประดับของประเทศไทย และกำลังกLาวสูCการเปJนนครอัญมณีโลก ยังพบ

เห็นเครื่องประดับจากเทคนิคการลงยาสีรLอนอยูCนLอยมาก เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีขLอจำกัดดLาน

วัตถุดิบที่ใชLในการผลิตเครื่องประดับดLวยเทคนิคการลงยาสีรLอน ดLวยเหตุที่ยาสีรLอนมีราคาสูงมาก 

เพราะนำเขLาจากตCางประเทศเทCานั้น โดยตัวอยCางเครื่องประดับลงยาสีที่มีจำหนCายในจังหวัดจันทบุรี 

แสดงดังภาพท่ี 1.1 และภาพท่ี 1.2 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1 สรLอยคอ และขLอมือทองคำลงยางานทองรLอยละ 96.5 น้ำหนัก 3 บาท 

ท่ีมา : (หLางทองสัจจาภรณV จันทบุรี, 2562) 

 

   
 

ภาพท่ี 1.2 แหวนพญานาค ตัวเรือนเงินแทL ทับทิมแทL ลงดำและลงยาสีท่ัวท้ังตัว 

ท่ีมา : (Kaidee, 2563) 

 

จากโครงสรLางทางธรณีวิทยาของจังหวัดจันทบุรีท่ีเอ้ืออำนวยตCอการเกิดแรCธาตุหลายประเภท 

จึงทำใหLจังหวัดจันทบุรีมีความสมบูรณVทางดLานแรCธาตุและแรCรัตนชาติหลายชนิด โดยแรCธาตุท่ีสำคัญ 

ไดLแกC แรCทรายแกLว พบที่ตำบลคลองขุด และตำบลเขาบายศรี อำเภอทCาใหมC และตำบลสนามไชย 
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อำเภอนายายอาม หินอCอนพบที ่ตำบลทุ Cงขนาน อำเภอสอยดาว แรCควอตซVพบที ่ตำบลเขาวัว  

อำเภอทCาใหมC แรCดินขาวพบที่ตำบลเขาบายศรี อำเภอทCาใหมC นอกจากน้ี จังหวัดจันทบุรียังเปJน

แหลCงกำเนิดแรCรัตนชาติ ซึ่งเปJนพลอยหลากสีอีกแหCงหนึ่ง ไมCวCาจะเปJนพลอยสีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง  

สีขาว โดยพบที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี และโดยเฉพาะพลอยสีแดงหรือทับทิมสยาม  

พบที ่ตำบลเขาวัว อำเภอทCาใหมC ตำบลบCอเวฬุ และตำบลตกพรม อำเภอขลุง (ธรรมชาติวิทยา 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2563) 

จากที่มาและความสำคัญขLางตLน คณะผูLวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการประดิษฐVยาสีรLอนสำหรับ

งานเครื ่องประดับโดยใชLวัตถุดิบที่เปJนองคVประกอบหลักของยาสีรLอน คือ ซิลิกา จากแรCควอตซV 

(Quartz) ภายในประเทศ จากแหลCงในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเปJนทางเลือกใหLผูLประกอบการ รLานคLาและ

ชุมชนทLองถิ ่นในจังหวัดจันทบุรี สามารถหาซื ้อยาสีรLอนไดLสะดวก มีคุณภาพ และราคาถูก และ

สนับสนุนใหLมีการผลิตเครื่องประดับที่มีความเปJนเอกลักษณVจากเทคนิคการลงยาสีรLอนตามความ

ตLองการความโดดเดCนในรูปลักษณVที ่แปลกใหมC เพื ่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขCงขันดLาน 

การสCงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยในอนาคตไดL 

 

วัตถุประสงค6ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาและคLนควLาสัดสCวนของวัตถุดิบที่เหมาะสมในการประดิษฐVยาสีรLอนขึ้นมาใชLเอง

ภายในประเทศ 

 2. เพื ่อศึกษาและประดิษฐVยาสีร LอนจากการใชLแหลCงวัตถุดิบภายในประเทศ ที ่เปJน

องคVประกอบหลักของยาสีรLอน โดยมีคุณภาพเทียบเคียงยาสีรLอนท่ีนำเขLาจากตCางประเทศ 

 

ประโยชน6ของการวิจัย 

 1. ไดLองคVความรู Lในการวิจัยเกี ่ยวกับยาสีรLอนที่นำเขLาจากตCางประเทศ และยาสีรLอนท่ี

ประดิษฐVข้ึนใชLเองภายในประเทศเพ่ือใชLในการผลิตเคร่ืองประดับ 

 2. เพื่อเปJนการบริการองคVความรูLใหLแกCนักศึกษาและคณาจารยV สาขาวิชาอัญมณีศาสตรV 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการนำไปเปJนแนวทางในการพัฒนา

ตCอยอดการออกแบบหรือผลิตเคร่ืองประดับดLวยเทคนิคการลงยาสีรLอน 

 3. เพื ่อเปJนแนวทางในการลดตLนทุนการผลิตเครื ่องประดับที่ใชLเทคนิคการลงยาสีรLอน 

เนื่องจากมีการประดิษฐVยาสีรLอนใชLเองภายในประเทศ รวมทั้งสามารถใชLทรัพยากรภายในประเทศหรือ

ทLองถ่ินท่ีมีอยูCใหLเกิดประโยชนVสูงสุด
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ศึกษาองคVประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของยาสีรLอนที่นำเขLาจากตCางประเทศ

ในสีที่สำคัญ เชCน สีน้ำเงิน หรือสีเขียว เปJนตLน เนื่องจากยาสีรLอนที่ใชLในการผลิตเครื่องประดับมี

หลากหลายสี เชCน สี ลักษณะภายนอกท่ีมองเห็นดLวยตาเปลCา ความหนาแนCน เปJนตLน 

 2. ศึกษาสมบัติทางความรLอนของยาสีรLอนที่นำเขLาจากตCางประเทศ เชCน อุณหภูมิการเปลี่ยน

โครงสรLางแกLว อุณหภูมิจุดอCอนตัว และอุณหภูมิหลอมเหลว เปJนตLน 

 3. ศึกษาและคLนควLาสัดสCวนของวัตถุดิบที่เหมาะสมในการประดิษฐVยาสีรLอนขึ้นมาใชLเอง

ภายในประเทศ โดยใชLวัตถุดิบหลักของยาสีรLอน คือ ซิลิกา ท่ีไดLจากแรCควอตซV ในแหลCงจังหวัดจันทบุรี 

 4. ศึกษาและทดลองประดิษฐVยาสีรLอนในสีท่ีสำคัญ เชCน สีน้ำเงินหรือสีเขียว เปJนตLน 

 

นิยามศัพท6เฉพาะ 

 1. เอ็กซเรยVฟลูออเรสเซนตV หมายถึง เทคนิคการวิเคราะหVชนิดของธาตุและปริมาณธาตุใน

สารตัวอยCาง โดยอาศัยหลักการที่อิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมเปลี่ยนระดับชั้นที่มีพลังงานสูงไปยัง

ช้ันท่ีมีพลังงานต่ำกวCา และคายพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอ็กซVท่ีมีพลังงานจำเพาะของแตCละธาตุ 

  

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 สำหรับกรอบแนวคิดที่ใชL เปJนกรอบแนวทางในการดำเนินการทดลองเพื่อศึกษาและคLนควLา

สัดสCวนของวัตถุดิบที่เหมาะสมในการประดิษฐVยาสีรLอนขึ้นมาใชLเองภายในประเทศ โดยใชLวัตถุดิบหลัก 

(ซิลิกาจากแรCควอตซV) ที่ไดLจากแหลCงในจังหวัดจันทบุรี โดยจะเริ่มจากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ 

องคVประกอบทางเคมี และสมบัติทางความรLอน ของยาสีรLอนที่นำเขLาจากตCางประเทศสีน้ำเงินหรือ 

สีเขียว เพื่อจะไดLวิเคราะหVสมบัติและนำขLอมูลดังกลCาวไปประยุกตVใชLในการคLนควLาหาสัดสCวนของ

วัตถุดิบที่เหมาะสมในการประดิษฐVยาสีรLอนใหLไดLสีตามที่ตLองการ และจะทำการศึกษาและวิเคราะหV

สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางความรLอนของยาสีรLอนที่ประดิษฐVไดL และในขั้นตอนสุดทLายจะไดL 

ทำการสรุปผลและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณV พรLอมเผยแพรCผลงานวิจัยที่ไดLจากการดำเนินกิจกรรม

การวิจัยน้ี โดยสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงใหLเห็นดังภาพท่ี 1.3  
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ภาพท่ี 1.3 แผนภาพแสดงกรอบแนวทางการดำเนินการวิจัย 

 


